
wdk – Wirtschaftsverband der deutschen Kautschukindustrie e. V.

NK-Mischung
Indexbasis Jahresdurchschnitt 2021 = 100
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NK-Mischung

Base

NK
Mischungs-

anteile
NR (10/CV) 0,6173
Ruß 0,2160
Zinkweiß 0,0309
Stearinsäure 0,0123
Weichmacher RAE 0,0247
6PPD/IPPD 0,0617
Schwefel 0,0123
CBS 0,0154
TMQ 0,0093
Referenzmischung 1,0000
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